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Insensibilidad a la luz junto con tiempos
de polimerización muy breves

Tetric EvoCeram le ofrece ambos aspectos: la
capacidad de modelar el material durante un
tiempo prolongado y un tiempo de polimeri-
zación rápido. Se ha incorporado un aditivo
especial en el sistema fotoiniciador que hace
que el material sea menos reactivo a la luz
ambiental (p. ej., luz operatoria) aunque
sigue siendo altamente reactivo a la luz de
polimerización (p. ej., luz en el intervalo de
longitud de onda de 400 – 500 nm). Ivoclar
Vivadent ha conseguido sabiamente superar
un problema que inicialmente parecía  
técnicamente irresoluble.

Entre las ventajas para el dentista se
encuentran:

•	� Largo tiempo de modelado y esculpido de 
la restauración sin riesgo de una polimeri-
zación precoz

•	� Breve tiempo de polimerización para cada 
Incremento

Calcule el factor POD en cuestión de
segundos

Determine the ideal relationship between 
stress-free processing of the composite and 
exposure time by calculating your POD  
(Polymerization On Demand) factor. It can  
be done in a few seconds and helps you  
save valuable time.

Índices coordinados de refracción de la 
luz entre los rellenos, matriz de monó-
mero y los nano-pigmentos cromáticos

Traslucidez

Para asegurar una combinación perfecta de 
los colores del composite con el color de 
los dientes naturales se ha dedicado espe-
cial interés en crear una elevada traslucidez 
inicial durante el proceso de producción para 
obtener materiales de composite con tres 
niveles diferentes de traslucidez natural  
(T, esmalte, dentina).

Tamaño del relleno

Los nano-rellenos en Tetric EvoCeram  
(< 550 nm) son de menor tamaño que la 
luz visible. Como consecuencia, la luz puede 
pasar a través del composite que imita al 
esmalte mejorando adicionalmente las  
características naturales de Tetric EvoCeram.

Índice de refracción

Los rellenos en Tetric EvoCeram (nano
rellenos híbridos 700 nm / 400 nm, pre-
polímeros, fluoruro de iterbio, óxido mixto 
esférico), los nano-pigmentos y el monómero 
presentan los mismos índices de refracción 
de la luz. Una cuidadosa combinación de los 
índices de refracción de la luz es fundamen-
tal para conseguir una armoniosa integración 
de la restauración en los dientes naturales.

Cuatro estudios de éxito proporcionaron
resultados convincentes durante 5 años

El satisfactorio rendimiento clínico de Tetric
EvoCeram en los dientes anteriores y 
posteriores se ha visto confirmado por 
diferentes estudios científicos. Con una cifra 
impresionante de 85 millones de restaura
ciones realizadas en los últimos seis años, 
Tetric EvoCeram constituye una verdadera 
historia de éxito.

Prof. Dr. Paul Lambrechts, Universidad

de Lovaina, Bélgica	

“Durante la fase de estudio no se perdieron 
restauraciones; los datos obtenidos en este 
estudio demuestran que Tetric EvoCeram 
presenta un excelente rendimiento clínico 
incluso al cabo de varios años.“

Dr. Carlos Muñoz, Dr. James Dunn, 
Universidad Loma Linda, California, 
EE.UU.

“Después de 5 años no se ha perdido 
ninguna de las restauraciones examinadas. 
Tetric EvoCeram es una buena opción clínica 
para las restauraciones anteriores.”

Prof. Dr. Antonio Cerutti, Universidad de
Brescia, Italia

“Los resultados del estudio demuestran que 
la calidad marginal de las restauraciones no 
depende de la intensidad de la luz. Ningu-
na de las restauraciones colocadas en este 
estudio necesitaron ser rehechas. Desde un 
punto de vista clínico, esto habla a favor de 
Tetric EvoCeram.”

Dr. Arnd Peschke, Ivoclar Vivadent,
Schaan, Liechtenstein

“En conjunto, se restauraron dientes poste-
riores con Tetric EvoCeram en 50 pacientes. 
En la visita de seguimiento a los 5 años 
se examinaron a 34 pacientes. Los resul-
tados confirman el elevado nivel de éxito 
conseguido con Tetric EvoCeram: todas las 
restauraciones se mantienen en las bocas de 
los pacientes.”

Insensibilidad a la luz
Tiempo de polimerización 

Recomendado

Su factor POD =

Antes

Restauración directa del diente con
Tetric EvoCeram

A los seis años (Dr. Arnd Peschke)

A la derecha, el Índice de refracción de la
luz del monómero es igual al del relleno
mientras que a la izquierda no ocurre así.

Dispersión de luz 

Polimerización bajo demanda Mimetismo natural Rendimiento clínico probado

Tiempo de polimerización a 1000 mW/cm2 de acuerdo con el fabricante. 

* No son marcas registradas de Ivoclar Vivadent AG.
Fuente: R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechestein, 2010

Insensibilidad a la luz   
(ISO 4049)

: Tiempo de polimerización Factor POD=

250

200

100

150

50

Sec. Te
tr

ic
 E

vo
Ce

ra
m

Ka
lo

re
*

Fi
lt

ek
 S

up
re

m
e 

XT
E*

Ve
nu

s 
D

ia
m

on
d*

Ce
ra

m
.X

 d
uo

+
*

25

20

10

15

5

Sec.

Te
tr

ic
 E

vo
Ce

ra
m

Ka
lo

re
*

Fi
lt

ek
 S

up
re

m
e 

XT
E*

Ve
nu

s 
D

ia
m

on
d*

Ce
ra

m
.X

 d
uo

+
*

25

20

10

15

5

POD Te
tr

ic
 E

vo
Ce

ra
m

Ka
lo

re
*

Fi
lt

ek
 S

up
re

m
e 

XT
E*

Ve
nu

s 
D

ia
m

on
d*

Ce
ra

m
.X

 d
uo

+
*

Tres niveles de traslucidez (dentina, esmalte, T)

2–3 µm Tetric EvoCeram 
≤550 nm

OptraDam® Plus OptraPol® Next GenerationBluephase® StyleTetric EvoFlow®AdheSE® One  F
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